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Ежегодный рост объемов отвалов и терриконов угольной промыш-
ленности приводит к формированию ряда проблем негативного 
антропогенного влияния на окружающую среду, жизнь и здоро-
вье человека. Поиск путей решения данной проблемы привлека-
ет внимание многих исследователей, рассматривающих данные от-
ходы в качестве техногенного минерального сырья, содержащего 
макрокомпоненты (соединения кремния, алюминия, железа, каль-
ция и т.д.) и микрокомпоненты (рассеянные, благородные металлы, 
редкие и редкоземельные элементы). На сегодняшнее время наи-
более исследовано направление применения отходов угольной 
промышленности в качестве сырья для строительных материалов, 
тогда как технологии комплексной переработки с целью извлече-
ния редких и редкоземельных металлов проходят стадию поиска 
наиболее оптимальных и экономически выгодных вариантов. В каж-
дом из описанных направлений важным требованием, предъявля-
емым к сырью, является содержание углеродной составляющей, 
так как наличие углерода заметно снижает прочность строитель-
ных материалов и увеличивает объем реактивов в химических ме-
тодах комплексной переработки. В данной работе приведены дан-
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ные, полученные в результате экспериментов по получению уголь-
ного концентрата из отходов углеобогащения ЦОФ «Березовская» 
Кемеровской области – Кузбасса. Показана возможность дообога-
щения отходов по углю с получением продукта, пригодного для 
сжигания в энергетических установках. Оставшаяся минеральная 
часть пригодна для последующего извлечения редких и редкозе-
мельных элементов. 
Ключевые слова: угледобывающая отрасль, отходы углеобога-
щения, угольный концентрат, гравитационное обогащение, элек-
тростатическая сепарация, гидроциклон, топливный брикет.
Для цитирования: Извлечение угольного концентрата из отхо
дов углеобогащения как подготовка к выделению редких и редко
земельных элементов / А.В. Таскин, Д.Р. Федотов, А.Л. Шкуратов и 
др. // Уголь. 2024;(4):40-44. DOI: 10.18796/0041-5790-2024-4-40-44.

Abstract 
The annual growth in the volumes of dumps and landfills of the coal 
industry leads to the formation of a number of problems of negative 
anthropogenic impact on the environment and human life and health. 
The search for a solution to this problem attracts the attention of 
many researchers who consider these wastes as man-made mineral 
raw materials containing macro-components (compounds of silicon, 
aluminum, iron, calcium, etc.) and micro-components (dispersed, noble 
metals, rare and rare-earth elements). At present, the most researched 
direction is the use of coal industry waste as raw materials for building 
materials, while technologies for complex processing in order to extract 
rare and rare earth metals are undergoing the stage of searching for 
the most optimal and economically profitable options. In each of the 
described directions, an important requirement for raw materials is 
the content of the carbon component, since the presence of carbon 
significantly reduces the strength of building materials and increases 
the volume of reagents in chemical methods of complex processing.
This paper presents data obtained as a result of experiments on the 
extraction of coal concentrate from coal enrichment waste from the 
central processing plant “Berezovskaya” of the Kemerovo region – Kuzbass. 
The possibility of further enrichment of waste by coal to produce a product 
suitable for combustion in power plants is shown. The remaining mineral 
part is suitable for the subsequent extraction of rare and rare earth elements.
Keywords
Coal mining industry, Coal processing waste, Coal concentrate, Gravity 
concentration, Electrostatic separation, Hydrocyclone, Fuel brick.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из значимых отраслей в экономике России является уголь

ная, обеспечивающая твердым топливом предприятия энергети
ки, металлургии, коммунального хозяйства, являющаяся источни
ком сырья для углехимии и ряда других отраслей.

Вместе с тем добыча угля и его обогащение сопровождаются 
естественным образованием отходов с ежегодным приростом в 
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120 млн т [1]. Например, в Кемеровской области работа
ют более 200 предприятий угольной отрасли, в резуль
тате производственной деятельности которых образует
ся свыше 2 млн т отходов угледобычи и углеобогащения. 
В связи с ростом содержания тонких классов в добыва
емых углях концентрация неизвлеченного угля в отхо
дах углеобогащения повышается настолько, что позво
ляет отнести гидроотвалы углеобогатительных фабрик к 
техногенным месторождениям углесодержащего сырья 
[2, 3]. Вовлечение их в переработку направлено на реше
ние проблемы ресурсосбережения, охраны недр, рацио
нального землепользования и защиты окружающей сре
ды [4, 5, 6, 7]. Одновременно отмечается рост потребности 
в углях и угольных концентратах с зольностью до 20% [3]. 
Помимо этого, данные отходы можно рассматривать как 
комплексные руды из-за наличия в них рассеянных, ред
ких и редкоземельных элементов в промышленно значи
мых концентрациях [8, 9, 10, 11, 12].

В связи с этим в угледобывающей отрасли возрастает 
актуальность задачи по обогащению и комплексной пе
реработке отходов и их вовлечению в хозяйственную де
ятельность. 

Задача данного исследования – разработка и апроби
рование в лабораторных условиях технологических ре
шений по снижению остатков угля в отходах углеобога
щения и получению из отходов углеобогащения угольно
го концентрата с зольностью не выше 40%.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
В качестве объектов исследования выбраны следую

щие отходы углеобогащения ЦОФ «Березовская», Кеме
ровская область – Кузбасс: БФ-1 (отходы ФПО 0-0,5 мм); 
БФ-2 (промпродукт + 0,5-13 мм); БФ-3 (промпродукт +13); 
БФ-4 (порода +13); БФ-5 (порода +0,5-13).

Определение содержания матричных компонентов в 
пробах выполнено методом атомноэмиссионной спек

троскопии с индуктивно связанной плазмой на спектро
метре iCAP 7600 Duo (thermo Scientific, uSA), определение 
содержания SiO2, h2O, потери при прокаливании (ППП) 
выполнено методом гравиметрии. Результаты представ
лены в табл. 1.

Для работы по извлечению угля была выбрана проба 
БФ-3 с большим показателем ППП. 

Обогащение пробы БФ-3 по углю методом сухой элек
тростатической сепарации (ЭСС) проводилось следую
щим образом: навеска исходной пробы БФ-3 массой 100 г 
была измельчена в мокром виде на диспергаторе роторно
пульсационного типа марки РПА-5Р-55А-7,5-ПЧ-У3 до раз
меров частиц от 50 до 150 мкм. 

Тестирование метода сухой электростатической сепа
рации выполнено на трибоэлектростатическом сепара
торе ЭРГА ЭСС 320х300/Т667. Из усредненной пробы БФ-3 
была отобрана навеска массой 2 кг, навеска измельчена и 
классифицирована на аналитической просеивающей ма
шине AS 200 basic для определения возможного измене
ния зольности по классам крупности. Отдельные классы:  
– 4 + 2 мм, – 2 + 0,5 мм и менее 0,5 мм для определения 
зольности прокаливались в муфельной печи ЭКСПС-300 
в течение двух часов при температуре 825oС до дости
жения постоянной массы. Результаты представлены в 
табл. 2. 

Для обеспечения оптимальных условий работы элек
тростатического сепаратора на аналитической просеива
ющей машине AS 200 basic из измельченной пробы БФ-3 
отобрана навеска классом крупности – 2 + 0,5 мм и мас
сой 9,825 кг. Навеска подвергнута первой ЭС-сепарации 
(обогащению). Полученный после первой ступени обо
гащения концентрат был подвергнут повторной ЭС
сепарации. Зольность полученных образцов составила: 
БФ-3 (исходная) – 57% масс.; БФ-3 (концентрат первой 
ступени ЭС) – 53,6% масс.; БФ-3 (концентрат второй сту
пени ЭС) – 54% масс.

Таблица 1 
Содержание матричных компонентов в пробах

Content of matrix components in the samples
Наименование 

пробы
Содержание основных оксидов, %

Sio2 TiО2 Al2О3 Fe2О3 MnО MgО CaО na2О K2О P2О5 Н2О ППП

БФ -1 43,19 0,52 14,13 4,78 0,04 1,11 2,02 0,93 2,31 0,08 1,24 28,24
БФ-2 44,16 0,51 12,36 9,60 0,10 1,15 2,51 0,59 1,85 0,11 1,30 23,68
БФ-3 27,52 0,37 10,08 5,46 0,05 1,99 5,20 0,56 1,95 0,15 1,11 42,36
БФ-4 43,91 0,61 13,76 9,38 0,08 1,79 1,93 0,71 2,21 0,08 1,18 19,89
БФ-5 40,40 0,56 14,16 7,74 0,10 1,22 1,28 0,81 2,36 0,06 1,25 28,85

Таблица 2
Изменение зольности пробы БФ-3 по классам крупности

Variation of the ash content in the Bf-3 sample by the particle-size classes
Класс крупности навески, мм Масса навески, г Масса после прокаливания, г Зольность, %

– 4 + 2 76,36 48,44 63,4

– 2 + 0,5
80 46,68 58,4
80 46,9 58,6

– 0,5
80,03 35,51 44,4
80,07 35,56 44,4
80,07 36,1 45,1
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Обогащение промпродукта БФ-2 по углю производи
ли на гидроциклоне. Образец был разделен на фрак
ции различной крупности. Фракцию с размером частиц  
от 1 до 2 мм и зольностью 52,6% масс. использовали для 
обогащения на гидроциклоне ГЦП-50-10. Основные пара
метры лабораторной установки гидроциклона представ
лены в табл. 3. Подача пульпы в гидроциклон осуществля
ется перистальтическим насосом НП-32-180 с номиналь
ной производительностью 0,98 м3/ч и возможностью ее 
регулировки через частотный преобразователь в диапа
зоне от 0,9 до 1,47 м3/ч.

Для выделения угольного концентрата взято 735 г фрак
ции (1-2 мм), которую внесли в питательную емкость с 10 л 
воды при постоянном перемешивании. Полученную пуль
пу пропустили через гидроциклон на максимальных обо
ротах насоса? при этом пиковое давление в системе до
стигало 0,01 МПа. В результате одной процедуры разде
ления получено 177 г (выход – 24%) угольного концентра
та с зольностью 33,4% масс. 

Обогащение пробы БФ-3 по углю гравитационным обога
щением с предварительной масляной агломерацией про
водилось на концентрационном столе СКО-1 пробы БФ-3, 
измельченной до класса – 0,5 + 0 и агломерированной от
работанным моторным маслом. Измельченная проба в ко
личестве 20 кг была загружена в цилиндрическую емкость и 
разбавлена водой до состояния густой суспензии Т:Ж = 1:5. 
В полученную смесь добавлен 1 кг (5% от веса сухой про
бы БФ-3) моторного масла. Смесь активно перемешивалась 
двухвальным смесителем в течение 10 мин, затем туда до
бавлялась вода до Т:Ж = 1:10 при постоянном перемеши
вании смеси. Агломерированная смесь подавалась на кон
центрационный стол. При работе стола отдельно собира
лись плавающая часть смеси, хвосты стола, промежуточный 
продукт и алюмосиликатная часть. После первой операции 
обогащения собранные продукты высушивались до посто
янной массы и взвешивались. От каждого продукта отби

рались по три навески по 50 г и прокаливались для опре
деления зольности. Показатели зольности усреднялись.  
Полученные результаты представлены в табл. 4.

В данной работе принципиально определена возмож
ность получения угольного концентрата с зольностью до 
30% из продуктов углеобогащения (проба БФ-3 ЦОФ «Бе
резовская») гравитационным методом с использовани
ем в качестве реагента отработанного моторного масла. 
При этом выход угольного концентрата может составить 
более 40% от массы отхода углеобогащения БФ-3. 

Поскольку полученный угольный концентрат в высу
шенном виде представлен пылевидными частицами с раз
мерами не более 100 мкм, использование которых в про
мышленной и бытовой сферах крайне ограничено, были 
выполнены эксперименты по его брикетированию. Опро
бованы способы брикетирования угольного концентрата 
(пыли) на лабораторном гидравлическом прессе и на экс
трудере с использованием вяжущего и без него. Оптималь
ный результат по качеству брикетов был получен на орга
ническом вяжущем, разработанном в лаборатории ДВФУ 
с собственной низшей теплотой сгорания 4539 ккал/кг 
(высшая – 5272 ккал/кг) и зольностью 2,4%. При исполь
зовании вяжущего вещества зольность брикета снижает
ся пропорционально его количеству.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам экспериментов с пробой БФ-3 выявле

на устойчивая зависимость  снижения зольности по мере 
уменьшения класса крупности частиц пробы, что позво
ляет сделать вывод о необходимости измельчения проб 
в случае организации переработки данных отходов с це
лью получения угольного концентрата. 

Электростатическая сепарация не приводит к обогаще
нию пробы БФ-3 по углю. 

Использование гидроциклона дает хороший результат 
для обогащения промпродукта, имеющего небольшой по 
размерности диапазон частиц, позволяет получить кон
центрат с зольностью в районе 33% и выходом до 1/4 от 
исходной массы. 

Гарантированный результат по содержанию угля в вы
деленном концентрате не менее 70% и зольностью не бо
лее 30% (см. табл. 4) получен при комбинировании мето
да масляной агломерации (упрощенный вариант) и одно
ступенчатого гравитационного обогащения на концентра
ционном столе. При этом расход отработанного масла на 
агломерацию не превышает 5% от веса высушенного обо
гащаемого материала. 

Таблица 3 
Технические характеристики

technical characteristics
Показатели Значение

Рабочий угол конуса циклона, град 10
Диаметр приемной камеры, мм 50
Эквивалентный диаметр входного отверстия, мм 12
Диаметр сливного отверстия насадки, мм 10; 12
Диаметр выходного отверстия песковой  
насадки, мм

2; 4; 6; 8

Таблица 4 
Результаты определения зольности пробы БФ-3, измельченной и агломерированной маслом

results of determining the ash content in the Bf-3 sample milled and agglomerated with oil
Продукты обогащения СКО-1 Выход, г Выход, % Зольность, %

Хосты стола (угольный концентрат) 3440 17,2 54,6
Промежуточный продукт 3800 19 75,1
Алюмосиликатная часть 2070 10,35 84,3
Плавающая часть (пена) 8690 43,45 24,6
Итого –0,5 + 0 мм 18 000 – –
Потери 2000 10 –
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Выделенный комбинированным способом углесодер
жащий концентрат представляет собой продукт, при
годный для применения в энергетических установках 
после придания ему удобной для использования фор
мы, например в виде топливных брикетов. При исполь
зовании вяжущего зольность топливных брикетов мо
жет быть снижена.
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